Gazy do szyb zespolonych

AIR LIQUIDE POLSKA Sp. z 0.0.

Biura regionalne: Bialystok, Gdynia, Poznan, Wroctaw (adresy dostgpne na www)
www.pl.airliquide.com; e-mail: airliquide.polska@airliquide.com

31-357 Krakow, ul. Conrada 63
.1 AI R LIQU I DE tel.: (12) 627 93 00; fax: (12) 627 93 33

Rozwiazania Air Liquide w produkcji szyb zespolonych pozwalaja uzyskac lepsza izolacjg cieping i akustyczng dzigki Korzysci ze stosowania gazow szlachetnych w szybach zespolonych:
zastosowaniu mieszaniny gazow szlachetnych IGAL, charakteryzujacej sie najlepszymi parametrami. @ nizsze zuzycie energii ze wzgledu na niska przenikalnos¢ ciepina,

@ bariera akustyczna spowodowana wysokim wspdtczynnikiem oporu dzwigku,
Rodzaj gazu, parametry techniczne wazne w produkeji szyb zespolonych (czystos¢ % obj.): @ zapewnienie komfortu cieplnego,
© IGAL Kr+Xe > 99,5% ® 2wigkszony okres uzytkowania okien.

@ argon 99,998% e . . Lo
© koypion 99% Iub 99.99% Przewodnos¢ cieplna Wspotczynnik oporu dzwieku

(mierzony w dB)
® ksenon 99,99% 2

32
Sposoby dostaw i opakowania (pojemnosci) w jakich dostarczane sa gazy:

@ dostawa do klienta lub odbior wiasny z punkiu sprzedazy butli Air Liquide,
® opakowania: butle B40 / 150 bar.

Powietrze Argon Krypton 4/12/4 4/12/4 4/12/4
* Powietrze znormalizowane jako 1 Powietrze Argon Krypton
Cechy szczegélne:
Mieszanina izolacyjna IGAL, dzieki zawartosci Xe, charakteryzuje sie lepszymi parametrami oporu cieplnego i akustycznego
od czystego Kr.
Firma oferuje rdwniez dla przemystu szklarskiego lub okiennego nastepujace gazy i ich zastosowanie:
® tlen: intensyfikacja procesu spalania w procesie topienia szkfa,
@ 370t gaz obojetny, w pofaczeniu z wodorem wytwarza atmosfere redukcyjng w procesie float,
@ woddr: gaz aktywny, w pofgczeniu z azotem wytwarza atmosferg redukcyjng w procesie float,
@ argon, krypton, ksenon: do wypetniania Zarowek.

Air Products Sp. z 0.0

02-757 Warszawa, ul. Pory 59

infolinia 0 801 100 801, fax 32 672 88 10

Internet: www.airproducts.com.pl; poczta elektroniczna: cok@airproducts.com

Nazwa Producenta Air Products Sp. z 0.0 Korzysci ze stosowania gazow specjalnych w szybach zespolonych:
@ poprawa wlasciwosci izolacyjnych
Rodzaj gazu, parametry techniczne wazne w produkcji szyb zespolonych (np. zawartos¢ czystego skfadnika) @ poprawa izolacyjnodei akustycznej

minimalna czystos¢: Cechy szczegolne :
@ argon — 99,999 Air Products oferuje ustuge CryoEase®, zapewniajaca ciagte, nieprzerwane
@ krypton - 99,999 dostawy argonu. W zakfadzie producenta szyb zespolonych zostaje
@ ksenon - 99,9998 zainstalowany zbiomik CryoEase® o stosunkowo niewielkich rozmiarach,
® SF; - 99,98 przechowujacy gaz w postaci cieklej - pojemno$¢ zbiornika dobiera sig

w zaleznosci od losci zuzywanego gazu. System CryoEase® eliminuje
Sposoby dostaw i opakowania (pojemnosci) w jakich dostarczane sa gazy: potrzebe obstugi butli gazowych i ich wymiany oraz pozwala ograniczy¢
® hutle przestrzen do magazynowania gazu. Zbiomiki magazynujace CryoEase®
® wigzki butli dostarczajg gaz o cisnieniu odpowiednim do zastosowania w Panstwa
@ zbiorniki kriogeniczne przenodne o pojemnoei od 230 do 2000 litrow zakfadzie, doprowadzony do punktu stosowania, co ogranicza narazenie na
@ zbjorniki stacjonarne kontakt z gazami o wysokim ciénieniu.

Linde Gaz
31-864 Krakow, Al. Jana Pawta Il 41a

tel. (12) 643 92 00, fax (12) 643 93 00
www.linde-gaz.pl

Rodzaj gazu, parametry techniczne wazne w produkcji szyb zespolonych: Krypton i ksenon
@ argon 5.0 (99,999%) (Gazy te posiadajg bardzo dobre wlasciwodci izolacji ciepfa, nawet przy waskich elementach szklanych. Wada jest jednak duzy
@ krypton 4.0 (99,99%) napor wibracji przy niskich czestotliwo$ciach, ale wada ta jest mozliwa do wyeliminowania. Ksenon, ze wzgledu na cene, jest
@ ksenon 4.0 (99,99%) rzadziej stosowany niz Krypton w izolacji termicznej szyb zespolonych. Przy uzyciu gazow szlachetnych odlegtosci migdzy
® SF; 3.0 (99,9%) szybami moga by¢ mniejsze niz w przypadku zastosowania pozostatych gazow. Oba gazy charakteryzujg sig réwniez bardzo
dobrymi wlaSciwosciami izolacji dzwigku. Szczeg6lnie polecany do stosowania wypetnienia przestrzeni miedzyszybowej jest
Sposoby dostaw i opakowania (pojemnosci) w jakich dostarczane sa gazy: krypton, gtéwnie w oknach wysokiej jakosci
@ Butle stalowe pojemnosciach 101,40 1., 50 . Warto$¢ ,U” w przypadku zastosowania tego gazu jest bardzo niska, ale jest on drozszy od argonu. Biorac jednak pod uwa-
é - Ar, Kr, XE: butle wysokoci$nieniowe 150, 200 bar ge oszczedno$ci energii jest to rozwiazanie optacalne. Najlepsze efekty uzyskuje sig przy zastosowaniu go do okien 3 szybo-
:)y\/ I A \ j SF6: butle stalowe niskocisnieniowe wych (2 szyby izolowane). Zwlaszcza w przypadku metalowych ram, gdzie szyby musza by¢ dobrze izolowane, np. wiezow-
cow biurowych.
ﬁ I__ Korzysci ze stosowania gazow specjalnych w szybach zespolonych:
— Argon Firma oferuje rowniez dla przemystu szklarskiego lub okiennego nastepujace gazy i ich zastosowanie:
- ,I l Gaz ten ma 0 38% wieksza gestosc od powietrza i przepuszeza 1/3 mniej ciepta. Wartosci te nie stanowig wigkszego znaczenia Tlen techniczny, wodér techniczny, dwutlenek siarki, argon techniczny stosowane w procesach produkcji i obrobki szkfa.

) dla polepszenia jakosci okien, jednak przy zastosowaniu powfoki naparowywania od wewnetrznej strony okien, gaz ten zyskuje na
:b - ~ znaczeniu. Obojetne wiasciwosci chemiczne argonu daja mozliwos¢ wyboru takiej powloki w celu odbicia promieniowania.
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